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0. Vorbemerkung

Die nachfolgende Verfahrensanweisung (VA) beschreibt die Festlegung der Oberflachenbeschaffenheit
der zu liefernden Metallteile.

Die GOTEC GmbH behandelt Metall-, Aluminium- und Kunststoffteile zur Vulkanisation vor fir schwin-
gungstechnische Anwendungen in der Automobilindustrie.

Dabei ist die Qualitdt der Verbindung zwischen Gummi und Metall entscheidend fur die Eigenschaften
und Lebensdauer der Produkte.

Beeinflul3t wird die Qualitat der Verbindung durch die Beschaffenheit der Oberflache der Metallteile.

Olreste, welche durch die von GOTEC eingesetzten Reinigungsverfahren nicht riickstandfrei entfernt
werden, kdnnen eine Haftung zwischen Gummi und Metall mindern.

Auch kénnen durch nicht zuladssige Stoffe die chemische Wirkung der Reinigungsverfahren beeinfluf3t
werden.

Daher ist es zwingend erforderlich, dal3 der Lieferant die nachfolgenden Hinweise zur Oberflachenbe-
schaffenheit einhalt.

Allgemeiner Hinweis:

Die vorliegende VA ist eine Erganzung zum giltigen Rahmenvertrag !

Diese VA wird einzelvertraglich mit dem Lieferanten vereinbart.
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1. Zweck Zweck dieser VA ist die Festlegung der Oberflaichenbeschaffenheit der zu
liefernden Metallteile.

2. Geltungsbereich Diese VA gilt fur den Bereich der Vorbehandlung.

3. Begriffe / Diese VA gilt fuer alle angelieferten Materialien wie Stahl, Alumimium, Kunst-

Definitionen stoff, und Sonderwerkstoffe. Diese werden im Rahmen dieser VA als ,Teile"
bezeichnet.

4. Aufgaben- Fur die Oberflachenbeschaffenheit der zu liefernden Teile sind die Zeich-

beschreibung nungshinweise maf3gebend

a) Die Teile mussen frei von Silikon, Graphit, Molybdan — Disulfid, an-
deren Molybdanverbindungen, Zinkseifen oder ahnlich wirkender
Gleitmittel sein.

b) Die an den Teilen evtl. anhaftenden Zieh- und Schmiermittel sowie
Rostschutzmittel missen in alkalischen Entfettungsbadern (pH 10)
bei Temperaturen von 70C und in halogenierten Kohl enwasserstof-
fen in einem einmaligen Reinigungsvorgang rueckstandsfrei ent-
fernbar sein. Ferner mul3 Léslichkeit in Xylol und Benzin bestehen.

c) Die Teile mussen frei von Rost, Zunder, Olkohle, Schmutz und
Rickstanden aus Entgratungsprozessen (Gleitschleifen usw.) sein,
und zwar sowohl an der Oberflache als auch im Olfilm und in den
Poren.

d) Die Teile mussen metallisch blank angeliefert werden. Bei Guf3teilen
darf keine Gu3haut vorhanden sein.

e) Stanz-, Zieh-, Dreh- und Schmiedeteile sollen als Rostschutz einen

leichten, sauberen Olfilm aufweisen, z.B. das mit Wasser emulgier-
bare Ol Esso Rust Ban 310. Mischungsverhéltnis 1 Vol. Teil Ol und
20 Vol. Teile Wasser. Das Mischungsverhaltnis legt ein Maf3 fur den
Beolungsgrad, d.h. fir die Olmenge, fest. Die Olsorte ist nicht vor-
geschrieben. Es kénnen auch andere mit Wasser emulgierbare Ole
verwendet werden. Der mit Esso Rust Ban 310 erzielte Betlungs-
grad mul3 aber mengenmaRig erhalten bleiben und es ist, zwecks
Freigabe durch GOTEC, ein technisches Merkblatt und Sicherheits-
datenblatt beizubringen. Eine Trennung von Ol und Wasser ist durch
ausreichende Bewegung in der Emulsion zu verhindern ( rihren,
pumpen), da ansonsten durch das an der Oberflache schwimmende
Ol ein zu groRer Beolungsgrad erzielt wird. Das vorgeschriebene
Mischungsverhaltnis von 1:20 ist durch KontrollmaBnahmen kon-
stant zu halten.
Alternativ zur Bedlung durfen die Teile durch alkalische Beschich-
tung korrosionsgeschiitzt sein. Die alkalische Beschichtung wird er-
zeugt durch Tauchen oder Spritzen mit alkalischen Entfettungssmit-
teln, dabei aber Pkt.4h beachten.
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f)  Teile aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen durfen weder bedlt
noch alkalisch beschichtet sein. Bei Teilen aus Aluminium mit Stahl-
einsatzen missen die Stahleinséatze leicht geolt sein, siehe Pkt. 4e!

g) Teile, die durch speziellen Hinweis dafir gekennzeichnet sind, dir-
fen keine alkalische Oberflache aufweisen.

h) Galvanisch veredelte Teile sind mit einem entsprechenden Prif-
zeugnis sowie den Priflingen, die den geforderten Oberflachentest
absolviert haben, anzuliefern.

i)  Empfehlung fur die Prifung der Oberflachenverschmutzung:
Durchzufiihren ist der Wischtest mit dem Finger oder dem Handri-
cken.

Eine metallisch blanke Oberflache hinterla3t keine Spuren.
Eine verschmutzte erzeugt beim Wischen eine deutliche sichtbare
Verschmutzung.

j) Die Teile muessen temperaturbestaendig (>140 Grad Celsius) sein.

Einkaufsbedingungen

Glltiger Rahmenvertrag

Diese VA unterliegt der Dokumentationspflicht. Im Falle einer Anderung ist
immer die letzte Ausgabe in der Q-Dokumentation zu sichern. Dies mindestens
fur 3 Jahre nach der Anderung.

Fur den Anderungsdienst dieser VA ist der Qualitatsbeauftragte verantwortlich.
Die Durchfiihrung der Anderung liegt bei der Oberflachenchemie. Bei Prozess-
anderung besteht Informationspflicht durch den Prozesseigner.

Diese Verfahrensanweisung ist auf dem Intranet der GOTEC abgelegt.
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